
目開き(μ） メッシュ 目開き(μ） メッシュ

5.6ｍｍ 3.5 250μ 60

4.75ｍｍ 4 212μ 70

4.00ｍｍ 4.7 180μ 83

3.35ｍｍ 5.5 160μ 93

2.80ｍｍ 6.5 150μ 100

2.36ｍｍ 7.5 125μ 119

2.00ｍｍ 8.6 106μ 140

1.70ｍｍ 10 100μ 149

1.40ｍｍ 12 90μ 166

1.18ｍｍ 14 75μ 200

1.00ｍｍ 16 63μ 235

850μ 18 53μ 280

710μ 22 45μ 330

600μ 26 38μ 390

500μ 30 32μ 440

425μ 36 25μ 500

355μ 42 20μ 635

300μ 50

JIS 試験篩いメッシュ換算表


